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Compleja de Litio Azul EP-2

DESCRIPCION

Grasa de color azul, a base de jabon complejo de litio, obtenido por la reaccion quimica de saponificacion de dos
acidos grasos e hidroxido de litio, disueltos en bases lubricantes altamente refinadas, incorporando nanoparticulas de
disulfuro de tugsteno en forma semiesférica (IF-WS), especialmente disefnadas para penetrar mas profundamente y
poder lubricar a nivel nano, donde se encuentra la interfaz de los metales y mejorar las caracteristicas antidesgaste,
antifriccion y de extrema presion. Se incorporan también aditivos inhibidores de la herrumbre, de la corrosion y la
oxidacion. Producida con una consistencia NLGI 2.

La grasa mZMJ@tEk Compleja de Litio Azul EP-2, protege de forma eficiente las piezas, pues penetra a nivel nano
donde la friccion y el calor se producen.

Usamos una tecnologia patentada, que es la innovacion mas importante de lubricantes de los ultimos anos.
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GRASA CONVENCIONAL m&M@tek Compleja de Litio Azul EP-2
A (J
Moléculas no uniformes de mas de 2.5 um Nanoparticulas de tamafio de menos de 20 nm
de tamano. (125 veces mas pequenas).

Nanopelicula lubricante de mayor proteccion.
APLICACION

Recomendada para la lubricacion de equipos industriales y automotores que operen bajo exiremas condiciones de
velocidad, temperatura, altas cargas y presencia de agua. Se recomienda para lubricacion general en camiones,
equipo agricola, cojinetes, bandas transportadoras, cadenas, quinta rueda y equipo automotriz con frenos de disco.
Temperatura maxima de trabajo: 200°C
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CUALIDADES

Particulas nano de tamano menor a 20 nm capaces de penetrar las asperezas de los aceros creando un vinculo
cohesivo a lo largo del acero.

Las nanoparticulas presentes en la grasa, crean una mayor area de superficie de contacto, para una transferencia
de calor mas eficiente.

Perfecto para cojinetes de alta y baja velocidad.

Caracteristicas de extrema presion, aptas para trabajo pesado y cargas de impacto.

Excelente comportamiento a altas y bajas temperaturas.

Excelente resistencia al agua, buena estabilidad mecanica.

Excelente proteccion contra el desgaste, la herrumbre y la corrosion.

Mayor adhesividad y buena resistencia a la oxidacion.

Periodos de servicio prolongados.

Excelente desempeno en ambientes agresivos.

Elevado punto de goteo y excelente bombeabilidad.

APROBACIONES

Cumple con la norma técnica colombiana NTC 1731. Grasas lubricantes para uso automotor.
Producto certificado.

NTC 1731:2006

SG S Grasas lubricantes para

uso automotor.

Certificado 2576

RECOMENDACIONES

o Evite el contacto repetido y prolongado de la grasa con |a piel.
e Manténgase fuera del alcance de los nifios.
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PRESENTACIONES DISPONIBLES
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Compleja de Litio Azul EP-2
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180 Kg 16Kg 7Kg 2 Kg 330 ¢
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANALISIS QUIMICO NORMA ESPECIFICACION
Clasificacion por consistencia NLGI 2
Clasificacion por desempefo GC
Color Azul
Textura Suave
Penetracion trabajada a 60 golpes, 25°C (mm/10) ASTM D - 217 265 — 295
Punto de Goteo, °C (°F). Min. ASTM D - 2265 230 (446)
Temperatura Méxima de Trabajo , °C (°F) 200 (392)
Separacion del Aceite, (% en peso). Max. ASTMD - 1742 5
Tendencia al escape. (g). Max. ASTM D - 1263 5
Viscosidad del aceite a 40°C, (cSt) ASTM D-445 140 - 200
Estabilidad Mecanica (Delta de penetracion 60/10.000 golpes), 20
Max.
Corrosion a la lamina de cobre. Max. ASTM D - 130 1b
Carga Timken OK, (Lb).Min. ASTM D - 2509 56
Coeficiente de friccion ASTM D - 2266 0.077
Cuatro bolas, desgaste (mm). ASTM D - 2266 0.66
Cuatro bolas, soldadura (Kgf). ASTM D - 2596 315
FT-L-25 Rev. 8
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